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Untersuchungsbericht

uber

vorgefertigte Betonplatten
Antragsteller: Weissenbock Baustoffwerk Ges.m.b.H.
Antragsdatum: 23. September 2004
Prafgut: 3 Stuck Betonplatten mit den Abmessungen 15 cm x 15 cm x 4 cm

und der Bezeichnung ,1%; das Prufgut wurde angeliefert.

Prifprogramm: GemaB ONORM EN 1339, Ausgabe 1. September 2003:

Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel mit Tausaiz_
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Akkreditierte Prif- und Uberwachungsstelle

1 Allgemeines

1.1 Antrag

Die Weissenbock Baustoffwerk Ges.m.b.H. beantragte bei der MA 39 - VFA die Prufung der
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz an den angelieferten Betonplatten
gemal ONORM EN 1339, Ausgabe 1. September 2003.

1.2 Prifgut

Am 27. September 2004 wurden vom Antragsteller 3 Stuck Betonplatten mit den Abmessungen
15 ¢cm x 15 cm x 4 cm in das Tiefbaulabor der MA 39 - VFA angeliefert.

Die angelieferten Platten waren an der Unterseite mit , 1" gekennzeichnet.

Laut Angaben des Antragstellers wurden die Proben aus einer Platte herausgeschnitten, die am
16. September 2004 hergestellt wurde. Die Oberflachen der Platten und die Seitenrander wurden
am 17. September 2004 unmittelbar nach dem Entschalen bzw. Schneiden mit einem Porenflller

,218" der Fa. Finalit behandelt.

2 Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Prufung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz erfolgte an den
angelieferten Proben gemal ONORM EN 1339, Ausgabe 1. September 2003, Anhang D.

Die Priufflachen der Proben wurden vor Beginn der Prifung und nach dem 28. Frost-Tau-Wechsel
fotografiert (siehe Bilddokumentation in der Beilage, Seiten 1 bis 3).

Priifergebnisse

Nach 28 Frost-Tauwechseln waren an den Oberflachen der Proben keinerlei Abwitterungen

erkennbar (Abwitterungsmenge: 0 g).

Der Sachbearbeiter: Der zeichnungsberechtigte  Der Leiter der Vessuchs- und
' Laboratoriumsleiter: Forschungsahstait.
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Ing.H.Kurz Dipl.Ing.A.Tichy
Techn. Amtsrat
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B Bild Nr. 5238.02

Prufende nach 28 FTW,
Probe , 191
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Prifbeginn Probe ,1%/2
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Priufende nach 28 FTW,
Probe ,1/2
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Prufbeginn Probe ,1%/3

Bild Nr. 5238.04

Prufende nach 28 FTW,
Probe ,,1%/3




